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RIMOZIONE GRADO E SOTTOGRADO IN MARMO,
COMPRESO LA MALTA DI ALLETTAMENTO

barre longitudinali 5®8—

12000 =7

\.\ . barre longitudinali 7 16—

ripartitori 1+1®8/25 cm

TRATTAMENTO SUPERFICI IN CLS. DEGRADATO DELLA
SCALA ESTERNA

RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN FASE DI DISTACCO
PER UNO SPESSORE MINIMO DI 2CM, ALL-INTRADOSSO DELLA SCALA,

SPAZZOLATURA DEI FERRI CON RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI DI
FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON RESINA BICOMPONENTE TIPO
MAPEFER DELLA MAPEI O SIMILARE

POSA IN OPERA DI RETE METALLICA ELETTROSALDATA ZINCATA @10,
MAGLIA 20x20

POSA IN OPERA DI CONNETTORI A S, N.12/mq

RICOSTRUZIONE IN DUE MANI, DELLO SPESSORE MANCANTE, FINO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN COPRIFERRO DI ALMENO 2.5 CM DALLA NUOVA
ARMATURA, CON MALTA TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT
430 DELLA MAPEI O SIMILARE

REGOLARIZZAZIONE DI PEDATE E ALZATE CON RASANTE CEMENTIZIO TIPO
PLANITOP DELLA MAPEI O SIMILARE, AL FINE DI CONFERIRE UNA LEGGERA
PENDENZA PER LO SCOLO DELLE ACQUE

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI ESTERNE DELLA SCALA CON
MAPELASTIC DELLA MAPEI O SIMILARE.

RIVESTIMENTO DI FINITURA CON RESINE POLIURETANICHE ANTISCIVOLO
PER ESTERNI
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RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN
FASE DI DISTACCO PER UNO SPESSORE
MINIMO DI 2CM, ALL-INTRADOSSO DELLA
SCALA,

SPAZZOLATURA DEI FERRI CON
RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI DI
FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON
RESINA BICOMPONENTE TIPO MAPEFER
DELLA MAPEI O SIMILARE

POSA IN OPERA DI RETE METALLICA
ELETTROSALDATA ZINCATA ©10, MAGLIA
10X10

POSA IN OPERA DI CONNETTORI A S,
N.12/mq

RICOSTRUZIONE IN DUE MANI, DELLO
SPESSORE MANCANTE, FINO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN COPRIFERRO DI
ALMENO 2.5 CM DALLA NUOVA ARMATURA,
CON MALTA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT 430
DELLA MAPEI O SIMILARE

TRATTAMENTO FRONTALINI BALCONI O ALTRE
SUPERFICI IN CLS. DEGRADATO

RIMOZIONE DI CLS. DEGRADATO E/O IN FASE DI DISTACCO

SPAZZOLATURA DEI FERRI CON RIMOZIONE COMPLETA DEGLI OSSIDI

DI FERRO

TRATTAMENTO DEI FERRI ESISTENTI CON RESINA BICOMPONENTE
TIPO MAPEFER DELLA MAPEI O SIMILARE

RICOSTRUZIONE DEL COPRIFERRO CON MALTA TIXOTROPICA
FIBRORINFORZATA TIPO MAPEGROUT 430 DELLA MAPEI O SIMILARE

RIVESTIMENTO PROTETTIVI DELLE SUPERFICI DI CLS. A VISTA CON
VERNICE MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE ACRILICHE TIPO
SIKAGARD-680S PER LA PROTEZIONE CONTRO LA CARBONATAZIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ENAC - Ente Nazionale Aviazione Civile

BRINDISI

AEROPORTO DEL SALENTO
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EMiE NAZIONALE PER LAVIAZIONE CVRE

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE
DELLA CASERMA
DEI VIGILI DEL FUOCO

Progettazione
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Nuove strutture
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